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Malervlies

Glasfaservlies gegen Haar- und Netzrisse im Innenbereich.

CAPAROL

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff Durch die Variation von Design, Type, Farbton, Glanzgrad und Technik der Beschichtung kénnen
mit Capaver-Vliesen hoch attraktive, wertvolle und individuelle Wandoberflachen erzielt werden.
Bei Anderungswunsch von optischem Erscheinungsbild oder neuen Nutzungsanforderungen an
Oberflachen kénnen diese einfach, schnell und wirtschaftlich durch bedarfsgerechte Beschichtung
realisiert werden

Verwendungszweck / Eigenschaften Capaver Malervlies ist ein unbeschichtetes, impréagniertes Glasvlies zur Uberdeckung von Haar-
und Netzrissen im Innenbereich.

Eigenschaften Haar- und netzrissiiberbriickend
Bei Renovierung direkt Gberarbeitbar
Dimensionsstabil, verrottungsfest
Hoch nassbestandig

Technische Daten Capaver Glasvliese sind aus rein mineralischen Glasfasern hergestellt.
Lagerung Capaver Wandbelage trocken lagern.

Verpackung / GebindegréBen
Liefereinheit: Einzelkarton

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau Zwischenbeschichtung: Die Zwischenbeschichtung bildet die Basis fir eine einwandfreie
Schlussbeschichtung. Nach Trocknung des Wandbelages wird die Zwischenbeschichtung passend
zur Schlussbeschichtung ausgefiihrt. Schlussbeschichtung: Die Auswahl der geeigneten
Schlussbeschichtung richtet sich nach dem geforderten Beanspruchungs- und Glanzgrad.

Auftragsverfahren Klebstoff im Rollenauftrag:

CapaColl VK gleichmaBig mit einer 18 mm Florrolle auftragen und je nach ortlichen
Temperaturverhaltnissen 1-2 Bahnen vorlegen.

Achtung! Achten Sie besonders darauf, dass der Kleber moglichst gleichmaBig verteilt ist, da
Anhaufungen von Kleber unter dem Gewebe das abschlieBende Oberflachenbild negativ
beeinflussen konnen.

Klebstoffauftrag in Spritzverarbeitung:

Das Spritzverfahren eignet sich nur beim Einsatz von mindestens 3 Personen.
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CapaColl GK sollte hierzu je nach ortlicher Gegebenheit mit 20 % Wasser verdinnt werden.

Wichtig! Beim Spritzverfahren ist besonders auf den empfohlenen Materialverbrauch und die
gleichmaBige Verteilung zu achten, so dass nicht zuviel Kleber auf den Untergrund gebracht wird.

Einbettung/Verklebung

Zur Vermeidung von Strukturunterschieden niemals gestlrzt oder seitenverkehrt verkleben. Fir
das Glasvlies empfehlen wir den Doppelnahtschnitt. Hierzu wird Glasvlies ca. 5 cm tberlappend
aufeinandergeklebt, ein Doppelnahtschnitt ausgefthrt und die Abschnitte entfernt.

Eine StoBverklebung mit Glasvlies ist nicht moglich.

Die verklebten Bahnen werden mit einem Tapezierspachtel oder Rolle vollflachig und blasenfrei
an den Untergrund angedriickt. Uberstdnde werden unter Fixierung der Kanten mit dem
Tapezierspachtel abgeschnitten.

Bei der Verklebung im Bereich von AuBenecken ist das Vlies an der Ecke zu trennen.

Hinweis vor der Erstbeschichtung: Zur Optimierung der materialtypischen
Oberflachensaugfahigkeit des Capaver Glasvlies nach dem Einbetten in das Kleberbett noch
einmal vollflachig mit CapaColl GK diinn und gleichmaBig abgerollt werden.

Verarbeitungstemperatur Verarbeitungstemperatur fur Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 5 °C verarbeiten.
Mindestverarbeitungstemperatur Verarbeitungstemperatur fur Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 5 °C verarbeiten.
Verbrauch 11fm / m?
Trocknung / Trockenzeit Verklebte Bahnen vor Beschichtung durchtrocknen lassen

Hinweise Capaver® Glasgewebe sind aus Glasfasern mit einem Durchmesser > 5 um hergestellt und
dadurch nicht lungengéangig. Trotz hochster Einbindung der Glaspartikel kénnen diese durch
Zuschneiden der Gewebe in sehr begrenztem Umfang freigesetzt werden und bei hautsensiblen
Personen Juckreiz hervorrufen, der nach Beendigung der Klebearbeiten abklingt. Grundsatzlich
werden nach der Beschichtung keine Glasfasern mehr freigesetzt. Personen, welche sensibel auf
Glasfasern reagieren, empfehlen wir wahrend der Tapezierarbeiten geeignete
Schutzvorkehrungen zu treffen.

Capaver®-Wandbelage werden stets vor Verlassen des Werks sorgfaltig gepruft. Vereinzelte
produktionsbedingte Fehler konnen vorkommen. Diese sind an den Schnittkanten gekennzeichnet
und durch entsprechende Zugaben ausgeglichen. Solche Fehler berechtigen nicht zu einer
Reklamation. Grundsatzlich ist wahrend des Zuschneidens/Tapezierens der Bahnen auf
Fehlerfreiheit des Wandbelages zu achten. Im Falle von mdglichen Reklamationen mussen die
Chargen-/ Kontrollnummer und Artikelnummer/-bezeichnung bereitgehalten werden. Diese
befinden sich auf dem Originalkarton des Wandbelages. Beanstandungen nach erfolgter
Verklebung von mehr als 10 Bahnen kdnnen nicht anerkannt werden.

Besondere Hinweise Dieses Merkblatt berat unverbindlich ohne Gewahriibernahme. Die angefiihrten
Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist
verpflichtet die Eignung und Anwendungsmaglichkeiten durch Eigenversuche zu prifen, um
Fehlschlage zu vermeiden fir die wir keine Haftung ibernehmen.

Untergrundvorbereitung Die Untergriinde missen fest, tragfahig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und
trocken sein. ONORM B 3430, Teil 1 beachten. Gipskartonplatten miissen vorher tiefengrundiert
werden. Kontrastreiche Untergriinde missen egalisiert werden.

Geeignete Untergriinde Innenflachen aus mineralischen Putzen der Martelgruppe PI, Pll und PIlI, Gips- und Fertigputze
der Martelgruppe PIV, Gipskarton, Gipsbauplatten, Betonflachen.

Erganzungsprodukte / Capaver CapaColl GK Glasgewebekleber
Systemkomponenten

Hinweise
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen werden wir durch den
Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Kaufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu priifen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren anstrichtechnische Behandlung kénnen in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fallen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.



